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A hěkezelés fěfolyamatelemei



Cím és tartalom listávalA hěkezelés célja

ÁA f®mes anyagok tulajdons§gainak megv§ltoztat§sa 
hŖhat§ssal

ÁSzºvetszerkezet v§ltoztat§s

Υfizikai

Υmechanikai

Υtechnológiai

Υkémiai tulajdonságok változnak



HEVÍTÉS [1]



Cím és tartalom listávalHyNTARTÁS [2]

Áideje f¿gg

ī a munkadarab geometriai m®ret®tŖl

ī az anyag k®miai ºsszet®tel®tŖl

Ácsak az elŖ²rt ideig hev²t¿nk / pl. szemcsedurvul§s 
vesz®lye miatt /



Cím és tartalom listávalLehĴtés [3]

Åsebess®ge f¿gg a hŖkezel®s 
c®lj§t·l

ÅhŤt®si m·dszerek lehetnek:

īkemenc®vel egy¿tt

īhomokba, hamuba §gyazva

īnyugv· levegŖn

īfolyad®kban



A lehĴlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére
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Áegyens¼lyi viszonyok eset®n k®t jelens®g j§tsz·dik le :

īg--a§talakul§s, azaz r§csv§ltoz§s

īKarbon tartalom kiv§l§sa, mely cementitk®nt 
tºrt®nik, azaz diff¼zi·

Áa lehŤt®s sebess®ge kihat§ssal van a k®t jelens®gre



A lehĴlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére

Áha az §talakul§skºzvetlen¿lA3hŖm®rs®klet alatt 
j§tsz·dik le, akkor perlit keletkezik
īez ar§nylag durva ferrit ®s cementit lemezk®kbŖl §ll

Áha az §talakul§s hŖm®rs®klete csºkken, azaz a hŤt®s 
sebess®g®t nºvelj¿k, a perlitet fel®p²tŖ lemezk®k  egyre 
finomodnak /sorbit, troostit/
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A lehĴlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére
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Áha az ac®lt az ausztenit-mezŖhŖm®rs®klet®rŖl igen 

gyorsan hŤtj¿ka k®t §talakul§si jelens®g  kºz¿l csak a 

r§csv§ltoz§s tud l®trejºnni - a diff¼zi·ra nincs idŖ- a karbon 

bennreked a t®rkºzepes r§csban, eltorz²tja azt, a keletkezett 

szºvetelem neve: martenzit -igen kem®ny, kem®nys®g®t a 

r§cselemek torzults§ga okozza



A lehĴlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére
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Áha az §talakul§s hŖm®rs®klete a perlites ®s martanzites
§talakul§s kºzºtt van, bainit (b®nit) keletkezik, mely cementit 
korongokat ill. lapocsk§kat tartalmaz· tŤs ferritkrist§lyok 
halmaza

Ámin®l kisebb hŖfokon kºvetkezik be az ausztenit-bainit
§talakul§s, ann§l nagyobb a szil§rds§ga, kem®nys®ge



Acélok hǃkezelése

teljes keresztmetszet Ǽ

átkristályosodás

alatti

feszültség-
csökkentés

újra 
kristályosítás

lágyítás

átkristályosodás 

feletti

edzés

normalizálás

megeresztés, 
nemesítés

felületi /kérgesítés/

felületi 
edzés

nitridálás

Egyéb, 
termokémiai 
kezelések
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